
Sonhago. 79 de 11gostn dll 1.90fí. 

Seftor don Eduardo Reyes, Hecretario del I nstituto de lnjenieros de Chile. -- Pre~ente. 

Señor Secretario: 

Defiriendo al deseo de Ud. de recibir co municacion de los resul tados que arrojan los 

ensayes que sobre el cemento de L>\ Cruz, se han practicado en el talle!' de ensayes de la 

Universidad, me es grato re mi tirle, adjun to, copia del certificado correspondiente. 

El ayudante, seftor Saridakis, no ha dejado con~tancia en ella de que una d e las ga
lletas conservadas en agua (mantenida entre 1:1 i 18° ctg.) presentó, despues de los vein
ticinco di as, insignificante~ muestra!> de alteracion, que no siguieron adelante ni se repro. 

dujeron en ninguna galleta mas, por lo cual no les doi importancia. 

En cambio, debo llamar la atencion Ud. al hecho que se tm ta de un ens:\ye único, lo 

cual no basta pam cla!óitlcar un producto; que, s in embargo, constit uyen g!lmnt.ías serias 

de la constancia del mi~mo, la calidad de las instalacionE-s df: la Fábrica de La Cruz, i la 

competencia de sn personal ; pero que, en esta est>\cion, no serian éstas seguridades sufi

cientes para permitit· el uso de este cemento, s i no se les agregare la condicion de ser des

pachado en barriles i no en sacos. 

Esta condicion debería ser· impuesta en toda estacion, tratándose de emplear el ce
mento en lugar·es hasta los cuales no pudiera llegar sin sufrit· t rasportes por rios o por 

mar, i en ning un caso convendría aceptar, aun en el centro del pais, la espedicion en 
sacos, sin tomar precauciones especiales para impedir que, en el t raspor·te, sufran de la 

humedad. 
Es cuanto, hasta la fecha, puedo decir a Ud. sobre el particular, reservándome de 

comunicarle oport unamente los resultados de nnevo~ ensayes en vía de comple tar-se en 

el 'faller. 

Saluda a fectuosamen te a Ud. 
0. KONING. 
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CERTIFf CAUO 

· DE ENSAYE DE UN AGLOMERANTE ENTREGADO POR LA SOCIEDAD ~ACIONAL 

O~; CEMENTO DE LA CRUZ, PARA SU ENSAYE NORMAl. 

Nombre del producto, dado por el remitente: Cemento Polrtland de la ~~ábri ca Na· 
cional de Cemento de la Crm:. 

Color rle la muestra: gris. lijeramente verdo~o . 

Peso específicos 3.1 3. 

Densidad apa;rente (en estado suelto): 1.06i k. 

Consistencia normal (determinada por medio del apamto normnl de Tetmayer): 
exijió 25/>% de agua. 

(Temperatura de la. sala): 17° centígrados. 

F- l { Principió despues de 1 hora 16 minutos. 
?'ctguac, 0 Terminó dcspues de 6 hora!> !):¿ minuto~. 

A la temperatura de l i 0 30'. 
Cantidad de agua: 2ñ% . . 

Constancia de volúmen. Estado de la muestra, despues de veinticinco días de in
mersion en agua, cuya temperatura se mantuvo entre lt~0 mínimo i 1 ¡ o c!'nt.ígrados 
máximo: no presentó muestras de alteraciones. 

{

Residuo sobre el cedazo de 4.900 mallas..... . .. . .... . .. O.:'il 
Fineza de molienda.. . ) » · ) de 900 » . . . . . . . ... .. .. . . . 20.50 

Polvo fino (por diferencia)..... ........ .. .. . ................ i8.P!1 

ToTAL . . .. . ............... .. .......... .. ... ....... .... .. ........ . lOU.OO 

PRUEBAS DE RESISTENCIA 

MORTF.R(I NORMAL 1 : il 

A los i t!ias ............. .. .. ........ ........ . . ............. . 

A lot' 2') rlin.s . ........ . .. ... . .. . ... . . . .......... .... . .. ... .. .. .. .. . 

Proporcion de ng nfl .i <¡'/. .... .. . ........ . . .. .. ...... .. ..... .. . 

·-· .. ·--~-======= ==== 

Santillgo, a 2i de Junio de l !lOf>. 

·1\ ESISTENCI A 

A la trnccion lA la compresion 

1 

kg. por · ~- " kg. por c.~ 

1~>. -tO 

2fH1.60 

SARJI)AKI S 



CitÓ N lOA 

Para apreciar mej or las camcterí~ticas del cemento uacional de L\ Cruz, damos "' 
coutinuacion un certificado de ensaye para una muestra de cemento Alsen i el promedio 
de re!'listencins deducido de tres e nsaye~: 

CERT! f'ICADO DE F~NSA \'E 

NoMuuE DEL PRODUCTO, dado por el re mitente: AlRPnshe Cement Fabriken. 
f:OLOR DE LA MUF.STRA: Gri.~ 1;e1Yloso. 

PESO ESPECÍFICO: 3,1 U . 

. PESO DE UN I.ITR0 (en estado r-uelto): /1,070 /.:. 
LA co:o<SISTENCIA :-JOR~IAL (determinad1\ por medio del aparato ele Tetmayer correspon

dió a 30 %de agua. 
(Temperatura de la sala: 17°). 

FRAGUADO 

Principió despues de: h. 0,50 minttlos. 
Terminó despues de: h. 7,~5 minttios. 
A la temperatura de: 17°. 

Cantidad de aguR: ."10% . 

CONSTANCIA DE VOLÓMEN 

E~tado de la muestra cle1<pue.s de 80 dias de inmersion en agua, cuya temperatura se 
mantuvo entre 14 mínimo i .fSo:/(1' grados C. máx No hubo alteracion apa1·ente. 

r~ERNIDO 

Residuo sobre el cedazo de 900 malla~ ... .. ... .... ......... . 

)) )) )) 4,900 )) ····· ····· ···· ······· ·· · 
Polvo fino (por diferencia) ..... . ............ ..... ... .. . . ....... . 

0,63896 
23,220)) 
76,1/¡.2) 

T OTAL. .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . ... .... ......... 100,()00% 
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PRUE HAS DE RESISTENCIA 

~OK'n: lto NOJOIAI. ) : ~ 

A los 7 di as .... . ...... .......... . ..... . .. 

RESISTF.XCI AS -A la truccion A la compresiou 

kg. por cm" 

16,62 
A los 2R di as .......... . ... . ... . .. .... . .. ...... . . . . . . 20,9D 

kg. por cm" 

174/¡8 
·?3.9,7f:l 

Proporcion de agna: 8% 

Srmt.·iago, H 14 de Setiernln-e dr. 1.90!í. 

J. D. SARinAKIR. 

I'ROMI!:niO OF. TRF.S F.NRA YF.S DF. CE~IEN1'0 AT.S F.N 

~IORTEIIU ~OK11AI. 1 : 3 

A los 7 días .... ! .. .. ..... .. .. 

A los 28 di as . ................ .. 

Scmtiago, a J.:J de Setiemln·e de NO!). 

RESISTE~CIAS 

A la traccion 

kg. por cm ' 

17,30 

12.1,34 

A la compresion 

kg. por cm" 
186,83 

S!-14.89 

J. D. SARIDAKIK. 

Univ~1·sidad ele Chile.- Taller r1P E'YIB(tyes de la ?'P.~i.qtencia de los materialPs. 




